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	课题名称
	石英质玉石Ⅲ
	负责人签字
	

	授课班级
	
	
	
	
	
	
	

	授课时间
	
	
	
	
	
	
	

	教学方法
	讲授法、讨论法、图片演示法

	教学目标
	1、了解欧泊的产地

2、掌握欧泊肉眼鉴定

3、学会欧泊肉眼鉴定

	教学重点
	欧泊的产地

	教学难点
	欧泊肉眼鉴定

	授课类型
	理论
	时间分配

	【导入】

欧泊的英文为Opal，源于拉丁文Opalus， 意思是“集宝石之美于一身”。 古罗马自然科学家普林尼曾说：“在一块欧泊石上，你可以看到红宝石的火焰，紫水晶般的色斑，祖母绿般的绿海，五彩缤纷，浑然一体，美不胜收。”
【新授】

一、 欧泊的产地

在欧泊形成过程中，二氧化硅溶液犹如岩浆流入内陆地层的缝隙和空矿地带沉积。沉积作用发生在距地表约四十米深处,大约每五百万年沉积物会加一厘米的厚度。这个阶段以后的一、二百万年期间随着气候变化沉积物开始慢慢凝固。欧泊是没有黏结在其他沉积物上、又过了相当长的时间才坚硬的部分。
我们通常将天然欧泊分为两大类：“普莱修斯欧泊”和“普通欧泊”。普莱修斯欧泊色泽明亮、能呈现出充分的变色游戏，比较稀有和珍贵。色泽暗淡、不能呈现变色游戏的称为普通欧泊，普通欧泊在世界各地都有发现和少量出产。
在欧泊矿区开采出来的欧泊中95%都是普通欧泊，通常只有白的、灰的或者黑的一种颜色。它们只适合做“德博莱欧泊”和“翠博莱欧泊”的背景衬石。剩下的5%中是有一些色彩的等级欧泊，不过其中的95%也只是普通的等级。也就是说，开采量中只有大约0.25%才可以称做真正有价值的欧泊。
二、欧泊的种类

欧泊有许多品种，归总起来有四大类，即黑欧泊、白欧泊、火欧泊和晶质欧泊。

(一)、黑欧泊

体色为黑色或深蓝、深灰、深绿褐色的品种，以黑色最理想，因为黑色体色使变彩效应显得更加鲜明夺目

(二)、白欧泊

在白色或浅灰色体色上出现变彩的欧泊，透明至半透明

(三)、火欧泊

无变彩或少量变彩的半透明一透明品种，—般呈橙色、橙红色、红色

(四)、“晶质”欧泊

具有变彩效应的无色透叫至半透明的欧泊
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三、欧泊的鉴定

（一）、合成欧泊与天然欧泊的鉴定

1、结构

合成欧泊的色斑结构很特殊，它们往往呈柱状排列，具有三维形态。正对着合成欧泊的柱体看过去，柱体界线分明，边缘呈锯齿状，被紧密排列的交叉线所分割，从而产生一种镶嵌状结构。每个镶嵌块内可有蛇皮(或称为蜥蝎皮)状、蜂窝状或阶梯状的结构。而天然欧泊的色斑是二维的，色斑呈不规则片状，边界平坦且较模糊。

此外，合成火欧泊中还可见到台藓状多棱的包体。

2、发光性

紫外线下的反应也可作为区分天然和合成欧泊的一种辅助手段：大多数天然的欧泊有持续的磷光；而合成白色欧泊几乎没有磷光，合成欧泊在长波紫外线照射下比天然欧泊更透明。

3、红外光谱

在红外光谱的鉴定中合成欧泊与天然欧泊的水分子振动谱有着较明显的差异，为鉴定提供了依据。

（二）、拼合欧泊

目前市场上最常见的拼合宝石就是拼合欧泊。因为欧泊主要为沉积成因或呈细脉状产出，有时欧泊太薄，不能琢磨成宝石。这种材料可以用粘合剂把它和玉髓片或劣质欧泊片粘接在一起，作为欧泊两层石；或在欧泊两层石的顶部加一个石英或玻璃顶帽来增强欧泊的坚固性，而成为欧泊三层石。

另外，市场上还常见一种用欧泊碎屑作为中间层的拼合欧泊。

拼合欧泊在强顶光下放大检查，可以看到平直的接合面，在接合面上大多可以找到球或扁平形状的气泡。如为三层拼合，从侧面看，其顶部不显变彩，折射率高于欧泊。如未镶嵌从侧面可看到接合痕迹及颜色、光泽上的差别。

这种拼合欧泊要注意与带围岩的天然欧泊(又称为漂砾欧泊)相区别，欧泊与围岩间的界线呈自然的过渡状，结合缝不平直。

四、欧泊与其仿制品的区别

1．塑料

欧泊的塑料仿制品在外表上与真晶很像，但细心观察色斑可发现它缺少天然欧泊的典型结构，并可能存在气泡，在正交偏光下可见异常消光，有时在气泡周围还可出现应变痕迹。塑料的折射率较高，一般在1.46～1.70之间，而天然欧泊为1．45。塑料的密度为1．05～1．55g／cm3，比欧泊的密度(2.15g／cm3±)低得多。小心地用针探查，针尖将会扎入塑料仿制晶中，塑料的硬度为2.5，而欧泊为5～6。

2．玻璃

较能迷惑人的玻璃仿制品称为“斯洛卡姆石”。在斯{各卡姆石的无色透明或彩色玻璃主体内，包含着—些长条状或片状的彩片，这些彩片有可能是不同颜色的玻璃薄片，也可能是不同颜色的金属片。在整体外观上斯洛卡姆石与天然欧泊十分相像，但在显微镜下仔细观察可以发现，这些彩片具有固定不变的界线，边缘相对整齐，它们缺少天然欧泊的结构特征，而更像一片片皱起的有色金属片，开可见到气泡。玻璃折射率为.470—1.700，而欧泊为1.45。玻璃密度为2.30—4.50g／cm3，而欧泊为2.1g/cm3。

3．拉长石和火玛瑙

具有变彩的拉长石可能与欧泊混淆，但它的结构和包体都是有特色的，拉长石发育有解理，板条状或针状的黑色金属包体也常见。火玛瑙外表极像欧泊，但玛瑙的折射率为1．53左右，密度为2.6g／cm3左右，部比欧泊人。
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【讨论、练习】

【作业】

【教学方法总结】

【课后反思】
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